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1. INFORMAGOES GERAIS

As Baterias Moura Solar oferecem melhor desempenho e durabilidade para
sistemas de geracdo fotovoltaica de pequeno e médio portes.

E projetada para suportar trés vezes mais ciclos do que o padrdo de mercado
para a categoria. Possui uma excelente aceitacdo de carga, permitindo uma recarga mais
rapida e eficiente.

N3o possui necessidade de reposi¢do de agua, tendo seu custo de operagdo e
manutengao préximo a zero, oferecendo mais economia ao seu sistema.

Sua concepgao otimizada garante um melhor desempenho elétrico, excelente
ciclabilidade e atendem as normas e portaria INMETRO:

e NBR 14197 (Acumuladores Chumbo-Acido Estaciondrios Ventilados -

Especificacdo);

e NBR 14200 (Acumuladores Chumbo-Acido Estacionarios Ventilado para Sistema

fotovoltaico — Ensaios)

e IEC - 61427 (Secondary cells and batteries for photovoltaic energy system (PVES)
General requirements and methods of test).

e Portaria 140/2022 (Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de
Avaliagdao da Conformidade para Equipamentos de Geragao, Condicionamento e

Armazenamento de Energia Elétrica em Sistemas Fotovoltaicos).

2. APLICACAO

As Baterias Moura Solar, foram projetadas para aplicacdo em:

e Eletrificacdo de comunidades em areas remotas;
e Postos de saude e escolas em areas remotas;

e Estacles repetidoras de radio micro-ondas;

e Eletrificacdo de residéncias de veraneio;

e Sistemas de bombeamento de agua;

e Sistemas de sinalizac¢ao;

e |lluminacdo publica;

e FEtc;
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3. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

Elemento 2V
Placa Envelopada
Placa Negativa

Grade Negativa

Placa Positiva
Grade Positiva

Fig.01- Caracteristicas Construtivas — Desenho llustrativo

3.1. CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS

3.1.1. PLACAS

As placas positivas e negativas sdao constituidas de ligas de chumbo cujos
processos de fabricagdo utilizam modernas tecnologias para fabricagdo desses
componentes.

As Grades positivas e negativas sao laminadas a partir de uma liga de chumbo
calcio e estanho (Pb-Ca-Sn) com elevadas propriedades mecanicas para reduzir

corrosao.

3.1.2. SEPARADORES ESPECIAIS

Separador de polietileno de espessura variando de 0,8 a 1,4mm, de alta
gualidade que apresenta excelente resisténcia ao ataque quimico e corrosao, além de
menor resisténcia elétrica. O objetivo do separador é isolar e manter uma distancia

constante entre as placas positiva e negativa, eliminando, dessa forma, a possibilidade
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de curtos-circuitos diretos, permitindo, ao mesmo tempo, que o material ativo possa

reagir totalmente com o eletrdlito.

3.1.3. CAIXA ETAMPA
Caixas e tampas fabricadas em polipropileno de alta resisténcia mecanica.

3.1.4. ACIDO SULFURICO (H,SO4) — ELETROLITO

0 Acido sulfirico utilizado nos processos de fabricacdo das Baterias Moura Solar tem
suas caracteristicas controladas. A concentragdo do eletrdlito utilizado corresponde a uma

densidade de 1,280 + 20 g/cm? a 259C, para a bateria plenamente carregada.

3.1.5. PARAFUSOS

Sdo utilizados parafusos sextavados M6 e M8 em Ago-Inox Especial (304), a depender
do modelo da bateria. O torque recomendado a ser aplicado em conjunto com a interligacdo

devera ser de 6 N.m e 8 N.m, respectivamente.

4. CARACTERISTICAS DIMENSIONALIS E ELETRICAS

4.1. CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS

Tabela 1- Caracteristicas dimensionais

Tensdo Dimensdes (mm) Peso Sem

. Volume . Peso

Modelo nominal Comp e Alt. Eletrdlito (1) Eletrdlito Total(kg)
(V) ’ ’ Com polo | Sem polo (kg)
12MS32 12 197 130 184 159 1,93 7,41 9,9
12MS38 12 212 175 175 175 3,24 7,18 11,8
12MS48A 12 212 175 190 190 3,21 8,66 13,0
12MS58 12 242 175 175 175 3,76 9,55 15,6
12MS64A 12 242 175 190 190 4,06 10,26 16,3
12MS68 12 282 175 175 175 4,46 12,04 17,5
12MS74 12 282 175 190 190 4,61 13,35 19,3
12MS85 12 306 172 227 202 5,53 15,27 22,1
12MS111 12 330 172 244 219 6,32 18,34 25,7
12MS162 12 512 211 235 210 9,47 30,28 42,3
12MS186 12 512 211 235 210 9,13 33,12 44,5
12MS234 12 517 272 242 217 15,02 37,97 57,7
7
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4.2. CARACTERISTICAS ELETRICAS

- Densidade dos elementos: 1270g/I (+10/-20 g/I) a 25°C
- Tensdo de flutuagdo: 13,8V +0V/-0,2V a 25°C

- Tensao de circuito aberto: 12,3V a 12,9V a 25°C

- Tensdo de Recarga: 14,60 +/- 0,1V (2,4Vpe) a 25°C

- Tensdo critica: 13,0V +/- 0,1V (2,16Vpe) a 25°C

Tabela 2- Capacidade Nominal em Ah até 10,5V (1,75VPe) e densidade nominal 1,280 g/cm? a 25°C

Horas

Model
Sl 1 2 3 4 5 8 10 | 20 | 24 | 120 | 240 | 500

12MS32 18,40 20,60 22,20 23,60 24,00 26,40 27,00 30,00 31,20 33,60 34,08 36,70

12MS38 20,80 24,00 25,50 25,60 27,00 31,20 33,00 36,00 38,40 40,00 41,56 43,27

12MS48A 27,80 31,60 33,90 35,60 37,00 40,00 41,00 45,00 45,60 50,40 52,80 56,80

12MS58 33,70 38,40 41,10 43,60 44,00 48,80 50,00 55,00 57,60 61,20 62,60 65,50

12MS64A 36,73 41,86 44,79 47,52 47,95 53,20 54,50 61,00 62,88 67,20 70,40 75,70

12MS68 40,20 46,20 49,20 51,60 52,50 55,20 57,00 63,00 64,80 70,80 75,20 80,00

12MS74 43,82 50,36 53,64 56,24 57,25 60,16 62,10 69,80 70,56 76,80 82,32 86,00

12MS85 45,60 52,20 56,10 58,40 60,50 68,00 72,00 80,00 84,00 88,80 91,00 93,30

12MS111 61,40 71,40 78,30 83,20 87,00 93,60 95,00 105,00 | 108,00 | 116,40 | 118,50 | 121,20

12MS162 79,10 94,80 103,50 110,00 115,50 127,20 135,00 150,00 156,00 169,20 182,00 201,80

12MS186 104,20 116,20 125,10 132,40 136,50 152,80 160,00 175,00 180,00 194,40 197,70 205,70

12MS234 131,00 157,80 166,80 174,00 179,50 192,00 200,00 220,00 228,00 244,80 250,58 262,50

Tabela 3 - Valores de corrente de descarga em Amperes

1,75Vpe (10,5V) — 252C 1,8Vpe (10,8V) —

Modelo 252C
Cl C2 C3 c4 C5 | C8 | C10 | C20 | C24 | C100 | C120 120

12MS32 18,40 10,30 7,40 5,90 4,80 3,30 2,70 1,50 1,30 0,33 0,28 0,27
12MS38 20,80 12,00 8,50 6,40 5,40 3,90 3,30 1,80 1,60 0,40 0,33 0,32
12MS48A | 27,80 | 15,80 11,30 8,90 7,70 5,00 4,10 2,30 | 1,90 0,50 0,42 0,40
12MS58 33,70 | 19,20 13,70 10,90 8,80 6,10 5,00 2,80 | 2,40 0,61 0,51 0,47
12MS64A | 36,73 | 20,93 14,93 11,88 9,59 6,65 5,45 3,05 | 2,62 0,66 0,56 0,53
12MS68 40,20 | 23,10 16,40 12,90 | 10,50 | 6,90 5,70 3,20 | 2,70 0,69 0,59 0,56
12MS74 43,82 | 25,18 17,88 14,06 | 11,45 | 7,52 6,21 3,49 | 2,94 0,75 0,64 0,62
12MS85 45,60 | 26,10 18,70 14,60 | 12,10 | 8,50 7,20 | 4,00 | 3,50 0,88 0,74 0,71
12MS111 | 61,40 | 3570 26,10 20,80 | 17,40 | 11,70 | 9,50 530 | 4,50 1,16 0,97 0,93
12MS162 | 79,10 | 47,40 34,50 27,50 | 23,10 | 15,90 | 13,50 | 7,50 | 6,50 1,65 1,41 1,32
12MS186 | 104,20 | 58,10 | 41,70 33,10 | 27,30 | 19,10 | 16,00 | 8,80 | 7,50 1,93 1,62 1,55
12MS234 | 131,00 | 78,90 | 55,60 43,50 | 35,90 | 24,00 | 20,00 | 11,00 | 9,50 2,42 2,04 1,95
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Tabela 4 - Valores de poténcia de descarga em Watts

1,8Vpe (10,8V
Modelo 1,75Vpe (10,5V) — 25°C J fzs(ec' )
C1 C2 C3 c4 C5 C8 C10 | C20 | C24 | C100 | C120 120
12MS32 | 215,00 | 122,00 | 84,80 66,60 54,50 37,60 31,50 17,80 | 16,70 | 540 3,20 0,48
12MS38 | 218,00 | 130,00 | 96,50 77,90 66,00 46,60 39,50 23,60 | 19,50 | 590 4,30 0,57
12MS48A | 308,00 | 174,00 | 130,00 | 106,00 | 84,70 58,30 48,90 27,40 | 24,10 7,00 4,90 0,72
12MS58 | 341,00 | 199,00 | 147,00 | 115,00 | 101,00 | 71,20 60,30 36,10 | 29,70 | 9,00 6,60 0,88
12MS64A 371,69 | 216,91 | 160,23 | 129,71 | 110,09 77,61 65,73 39,35 32,37 9,81 7,19 0,96
12MS68 | 465,00 | 266,00 | 189,00 | 144,00 | 122,00 | 8510 | 71,60 | 40,40 | 3510 | 10,40 7,30 1,02
12MS74 | 506,85 | 289,94 | 206,01 | 156,96 | 132,98 | 92,75 78,04 | 44,04 | 38,26 | 11,34 7,96 1,11
12MS85 | 484,00 | 290,00 | 214,00 | 173,00 | 147,00 | 104,00 | 87,80 | 52,50 | 43,20 | 13,10 9,70 1,27
12MS111 | 624,00 | 382,00 | 267,00 | 223,00 | 183,00 | 126,00 | 111,00 | 68,70 | 59,80 | 18,60 | 12,70 1,67
12MS162 | 880,00 | 516,00 | 378,00 | 310,00 | 258,00 | 181,00 | 154,00 | 92,00 | 74,80 | 23,80 | 17,20 2,43
12MS186 | 1059,0 | 633,00 | 469,00 | 379,00 | 321,00 | 227,00 | 192,00 | 115,00 | 94,20 | 28,20 | 21,20 2,79
12MS234 | 1207,0 | 738,00 | 579,00 | 487,00 | 408,00 | 287,00 | 249,00 | 151,00 | 116,0 | 31,30 | 25,60 3,51
4.2.1. FATORK
12MS32
390.000
340.000
»~ 290.000
S
£ 240.000
s
190.000
140.000
90.000
120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500
Tempo (h)
—1,75 1,80 1,85 1,90 =—1,95
12MS38
445.000
395.000
345.000
x
= 295.000
© 245.000
(Y
195.000
145.000
95.000
120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500
Tempo (h)
—1,75 1,80 1,85 1,90 =—1,95
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12MS48A
395.000
345.000
295.000
4
S
S 245.000
©
(¥
195.000
145.000
95.000
120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500
Tempo (h)
—1,75 1,80 1,85 1,90 =195
12MS58

Fator K

395.000

345.000

295.000

245.000

195.000

145.000 =
95.000

120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500

Tempo (h)
—1,75 —1,80 1,85 1,90 =195
12MS64A
390.000
340.000
« 290.000
S
2 240.000
=
K .
190.000
140.000
90.000
120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500
Tempo (h)
1,75 -—1,80 1,85 1,90 =—1,95

# MOUra
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12MS64A
390.000
340.000
+~ 290.000
1S
% 240.000
* 190.000
140.000 —
90.000
120140160 180200220 240 260 280 300 320 340 360 380400 420 440 460 480 500
Tempo (h)
—1,75 =—1,80 1,85 1,90 =——1,95
12MS74
390.000
340.000
« 290.000
8 240.000
(1]
[T
190.000
140.000 =
90.000
120140 160180200 220240260280 300320340360380400420 440460480500
Tempo (h)
—_—1,75 =—1,80 1,85 1,90 =——1,95
12MS85
390.000
340.000
¥ 290.000
1S
% 240.000
Y- 190.000
140.000
90.000
120140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
Tempo (h)
—1,75 ——1,80 1,85 1,90 ——1,95

A MOUra
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12MS111
390.000
340.000
« 290.000
S
S 240.000
©
[V
190.000
140.000
90.000
120140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
Tempo (h)
——1,75 =—1,80 1,85 1,90 ——1,95
12MS162
350.000
300.000
¥ 250.000
(=]
=]
& 200.000
150.000
100.000
120140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
Tempo (h)
—1,75 —/—1,80 1,85 1,90 ——1,95
12MS186
400.000
350.000
o 300.000
S
% 250.000
% 200.000
150.000
100.000
120140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
Tempo (h)
——1,75 =——1,80 1,85 1,90 =——1,95

# MOUra
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400.000
350.000
300.000
250.000

Fator K

200.000
150.000
100.000

—1,75

12MS234

Tempo (h)

1,80 1,85

120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500

1,90 —1,95

4.2.2. RESISTENCIA INTERNA E CORRENTE DE CURTO CIRCUITO

Modelo Tensdo nominal Icc Rint
(V) (A) (mQ)
12MS32 12 1400 8,7
12MS38 12 1711 7,1
12MS48A 12 1763 6,9
12MS58 12 1987 6,2
12MS64A 12 1987 6,0
12MS68 12 2434 5,0
12MS74 12 2503 4,9
12MS85 12 2534 4,9
12MS111 12 2516 4,9
12MS162 12 4013 3,1
12MS186 12 4013 3,0
12MS234 12 4843 2,4

5. ESTANTES METALICAS

As estantes Moura Solar sdo produzidas em a¢o 1010/1020 e em sua fabricagdo

sdo utilizados os mais modernos e eficientes processos de corte e solda. Os pontos de

solda sao aplicados por fusdo e sdao testados conforme norma NBR 9378. A estante é

pintada eletrostaticamente e recebe uma camada de pelo menos 60 um, capaz de

resistir a pequenos impactos, acido sulfurico e intempéries sem alterar a sua cor,

garantindo auséncia de manchas, corrosdes, quebras ou trincas na pintura. Consulte o
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seu representante Moura para obter maiores informacdes sobre os acessérios opcionais

da Moura Solar.

As embalagens das estantes proporcionam a sua movimentag¢do, transporte e
empilhamento. S3o projetadas para comportar partes e pecas de uma Unica estante,
independentemente da quantidade de estantes solicitadas. As embalagens contém em
seu interior cépia do desenho e do tipo de estante objeto do fornecimento,
devidamente envelopado em plastico, a fim de permitir a correta montagem da estante.
Todos os volumes possuem uma lista de verificacdo (check-list) indicando o conteudo
por tipo de peca, unidade e quantidade.

O projeto dimensional e layout das baterias pode ser executado conforme

necessidade do cliente através de consulta ao departamento de engenharia.

1600 530

e

1358

03 03 Cabo extraflexivel 25mmz2 - terminal M8 700
02 12 Cabo extraflexivel 25mmz2 - terminal M8 500
01 12 Cabo extraflexivel 25mmz2 - terminal M8 200
ITEM | QUANT DESCRIQEO COMPRIMENTO

Cabos para conexao

Fig.02- Exemplo de Estante Metalica — Desenho llustrativo

6. CARACTERISTICAS DE DESCARGA

A capacidade de uma bateria em (Ah) é representada pelo resultado da corrente

(A) e o tempo de descarga em (h) até a tensdo final de descarga ser alcancada. A tensao

14
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final de uma bateria em descarga esta diretamente relacionada com o regime de

descarga a que esta submetida.

A corrente ou a poténcia a ser drenada da bateria em Ampéres (A) ou em Watts
(W) para cada regime de descarga dependerd da tensdo final de descarga. Se
aumentarmos a tensdo final, devido a caracteristicas especiais do consumidor,

consequentemente teremos que aumentar a capacidade da bateria.

Durante a descarga de uma bateria, o 4cido contido na solucdo reagindo com a
massa ativa das placas ira se converter em sulfato de chumbo, ficando depositado nas

proprias placas.

Quanto mais profunda for a descarga, mais acido serd consumido e o resultado
desta reacdo quimica de descarga transformara a solucdo do eletrdlito em dgua. A Bateria

atingird maior indice de sulfato de chumbo, o que provocara um aumento consideravel em sua

resisténcia interna.

A vida util de uma bateria esta relacionada a profundidade da descarga.
Portanto, recomendamos que ciclos profundos de descarga sejam evitados. Este
procedimento levard a deterioracdo precoce e reduzira sua expectativa de vida e

consequentemente a garantia.

Vale ressaltar a importancia de se respeitar os limites das tensdes de descarga

para se obter o melhor desempenho e durabilidade das baterias do banco.

Em fungdo do aumento na resisténcia interna dos elementos de uma bateria, a

tensdo de descarga diminui rapidamente com o aumento da corrente.

6.1. EFEITO DA TEMPERATURA NA CAPACIDADE

Chamamos de descarga de uma bateria a rea¢do eletroquimica entre as placas e
o acido sulfurico diluido. Quando a temperatura de uma bateria é muito baixa, teremos
como consequéncia o aumento da densidade do eletrdlito. Entdo a taxa de difusdo do
eletrélito através das placas pode nao se manter constante durante o longo periodo de

descarga e, como consequéncia, havera a reducao da sua capacidade.
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A capacidade da bateria estara condicionada a temperatura do ambiente de
operacdo e a taxa de descarga. Vale lembrar que a temperatura de referéncia para os
valores de capacidade é 252C. Assim, para temperaturas menores teremos reducao dos
valores e, para temperaturas mais elevadas, aumento dos valores de capacidade da
bateria.
Os valores de capacidade das baterias estao referidos a 25°C e podem ser obtidos

através da férmula abaixo:

Cas:c=CT/ 1+ o0 (T-25)

Sendo:

C25°C - Capacidade em regime nominal, corrigida para 25°C.
CT - Capacidade obtida na Temperatura T.

oo - Coeficiente de temperatura - = = 0,006 para descarga > 1h. o= = 0,01 para
descarga < 1h.

Fator de corre¢do de capacidade

1,10
1,05
1,00
0,95

0,90

0,80

0,75

Fator de correcdo da capacidade obtida

0,70

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Temperatura (°C)

Fig.03 — Grafico de fator de correcdo de capacidade

6.1.1. EFEITO DA TEMPERATURA NA VIDA UTIL DA BATERIA
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g MOUra

Vida Util Projetada vs Temperatura

100%

BO%
T0%

50%
40%
30%
20%
10%

Vida Util Projetada (%)

20 25 30 a5 40 45 S0 55 &0 65 70
Temperatura (*C)

Fig.04 — Efeito da temperatura de operagao na vida util da bateria

6.2. AUTO DESCARGA E RETENGAO DE CAPACIDADE

A bateria chumbo-acido é um sistema naturalmente instavel. Isto significa que
mesmo estando em circuito aberto, ou seja, sem nenhuma carga a ela conectada; a
bateria sofre uma lenta perda de carga e pode vir a se descarregar completamente a
depender do tempo de armazenamento. Por causa desse fendmeno, é recomendada a
realizacdao de uma recarga de equalizagdao sempre que a bateria permanecer em circuito
aberto por mais de 120 dias.

Quando armazenada sob uma temperatura de 25°C, a autodescarga das baterias

Moura Solar é menor que 2%, taxa esta que se acentua com a elevagdo da temperatura.

Notas Importantes:
e Independentemente da temperatura de armazenamento, recomendamos

gue sejam realizadas cargas de equalizacao a cada 4 meses.

e O tempo limite entre o fornecimento e a instalagao das baterias ndo deve

ser superior ao estipulado no termo de garantia.

7. CARACTERISTICAS DE CARGA
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As baterias Moura Solar podem ser afetadas diretamente pela maneira que sao
carregadas. O processo adequado é um dos fatores importantes a serem considerados.
A selecdo do carregador e/ou controlador de carga é tdo importante quanto a
metodologia de carga, o desempenho e a vida util serdo afetados pela qualidade dos

equipamentos de carga.

7.1. METODOS DE CARGA EM SISTEMAS MISTOS DE ENERGIA

7.1.1. CARGA DE EQUALIZAGAO - INICIAL

E imprescindivel, quando da instalagdo das baterias, que seja realizada uma carga
inicial de equalizacdo de modo a garantir que as baterias estejam plenamente
carregadas e que as tensoes individuais estejam uniformes.

A tensdo inicial de carga de equalizacdo pode ser ajustada na faixa de 14,3V a
14,50V por monobloco em serie, e com corrente limitada em 10% de C10 a 252C durante
24 horas, ap0s 24 horas de carga, deve ser observada a estabilidade da tensdo e da
densidade entre os elementos, as quais ndo deverdao variar por trés leituras
consecutivas, realizadas em intervalos de 1 hora. Essa condicdo vai determinar o final
de carga. Caso isso ndo ocorra a carga deve continuar até a estabilidade da tensao.
Recomendamos a utilizagcdao de um fator de carga minimo de 115%, este fator de carga
referencia-se a uma sobrecarga em Ah com o objetivo de compensar as perdas na
recarga.

A bateria estard plenamente carregada quando a tensdao durante o periodo
indicado acima nao mais variar. Entdo o carregador de carga devera ser comutado para

carga de flutuacao.
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Curva Caracteristica de Recarga a 25°C

+15,0
0,20C+ + 14 5
<
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=
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Tempo (h)

Fig.05 — Curva de carga em fung¢ao da tensao e corrente

7.1.2. CARGA DE FLUTUAGAO

A carga com tensdo de flutuagdo é uma carga com tensdo constante. Os valores
da tensdo de flutuacdo e a limitacdo de corrente ajustada, devem ser suficientes para
compensar o efeito do auto descarga e manter os elementos da bateria plenamente
carregados.

A temperatura de operagdo afeta diretamente a tensao de flutuagao. Quando a
temperatura aumentar, a tensao diminui e vice-versa. A corrente de flutuagdo também
sofrera alteragdes, aumentando quando a temperatura subir e diminuindo quando ela
cair.

O uso de equipamentos de carga que possibilitem a correcdo automatica da
tensdo de flutuacao em fungdo da variacdo da temperatura é recomendavel.

As baterias Moura Solar possuem um fator de compensacdao da tensdo de
flutuacdo em funcdo da variagdo da temperatura de 2,4mV/°C .

A tensdo de flutuacdao recomendada para as baterias Moura Solar é de 13,6V a
13,8V a 25°C +/-19C. A falta ao atendimento das recomendac¢des determinard a falha
precoce da bateria e a perda de sua garantia. Lembramos que temperaturas acima de
25°C reduzirdo a vida util das baterias, que é referida a temperatura de 25°C. A
compensacdo da tensdo com a temperatura minimiza, mas nao elimina totalmente o
efeito de temperaturas elevadas.
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Carga em Flutuacaoa 25°C

14,0
13,51
S \
5 13,01
I§ \
G 12,5 .
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12,01 —— Corrente |
11,5 . - . . . I
0 1 2 3 4 3 6
Tempo (h)

Fig.06 — Curva de carga na tensao de flutuagao

Efeito da temperatura na tensao de flutuagao

A compensacdo de temperatura recomendada segue os intervalos:
13,80V —0,024V/ °C acima de 25 °C
13,80V + 0,024V/ °C abaixo de 25 °C

A compensacdo de temperatura s6 deve ser aplicada na faixa de 15°C a 45°C,

como mostra a figura abaixo.

Compensacao da Tensao em fung¢ado da Temperatura

14,4
14,2
14,0
13,8
13,6

13,4

Tensao do monobloco (V)

13,2

13,0
15 20 25 30 35 40 45 50 55

Temperatura (°C)

Fig. 07 — Compensacao da Tensdo em func¢ao da temperatura
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7.1.3. TEMPO DE EQUALIZAGAO

O tempo de equalizacdo vai variar com as condicdoes dos elementos, com a
limitacdo de corrente do equipamento de carga em aproximadamente 10% da
capacidade nominal (C10), e com a tensdo utilizada. Aplicando-se uma tensdo de
equalizacdo de 14,4V, podemos considerar que a carga estara completa no minimo em
24 horas. A equalizacdo é considerada completa quando a tensdo das baterias ndo

sofrerem altera¢Ges durante 3 horas consecutivas.

Obs.: Caso a temperatura da bateria atinja 602C, recomenda-se a interrupcdo da carga,
gue somente deve ser reiniciada apds o resfriamento da bateria, com temperatura
maxima, apos resfriamento, de 359C.

Vale lembrar que durante o procedimento de equalizacdo ocorrerd maior
geracdo de hidrogénio e oxigénio, entdo é necessario o perfeito funcionamento do

sistema de exaustao.

7.1.5. CARGA COM CORRENTE CONSTANTE

Apenas recarga com tensao constante é recomendada. Entretanto, em situagdes
excepcionais, a recarga com corrente constante pode ser empregada com as seguintes
consideragOes para evitar sobrecarga:

e Acorrente maxima de carga ndo podera ultrapassar 10% do C20 (2 x 120).

e Atensdo ndo deve ultrapassar 14,40V/monobloco (2,4Vpe).

e A duragdo da recarga deve ser tal que garanta a reposi¢ao de 110% da
capacidade descarregada da bateria ou que a tensdo apresente dois
valores iguais em medicdes realizadas a cada hora.

Atengdo: O uso de carga com corrente constante pode gerar sobrecarga nas

baterias.

7.2. METODOS DE CARGA EM SISTEMAS FOTOVOLTAICO ISOLADO

7.2.1. CONTROLADOR DE CARGA
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Em um sistema fotovoltaico, um dos principais componentes a ser considerado
é o controlador de carga, pois ele é utilizado para gerenciar e controlar o processo de
carga e descarga do banco de baterias, otimizando assim a vida atil da bateria.

O controlador de carga permite que as baterias sejam carregadas
completamente evitando sobrecarga nas baterias, bem como sejam descarregadas
abaixo de um valor seguro para a bateria.

O controlador é instalado entre o painel fotovoltaico e as baterias, e possui
basicamente a seguinte configuracdo:

- Entrada para os painéis fotovoltaicos

- Saida para as baterias

- Saida para carga (Corrente Continua — CC)

Os controladores utilizam uma tecnologia chamada PMW — Pulse Width
Modulation ou modulacdo por pulsos ou ainda a tecnologia MPPT — Maximum Power
Point Tracking para assegurar que a bateria possa ser carregada até atingir sua
capacidade maxima. Estas tecnologias propiciam a seguranga e maximo proveito das
baterias, pois a reposicdo dos primeiros 70% a 80% da capacidade da bateria sdo

facilmente obtidos, porém os 20% ou 30% restantes requerem circuitos mais complexos.
7.2.2. O FUNCIONAMENTO DE UM CONTROLADOR DE CARGA:

Os circuitos de um Controlador de Carga “leem” a tensdo das baterias para
determinar seu estado de carga. Os circuitos internos dos controladores variam, mas a
maioria dos controladores leem a tensao para controlar a intensidade de corrente que

flui para as baterias, na medida em que estas se aproximam da sua carga maxima.
7.2.3. AS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DE UM CONTROLADOR SAO:

Protecao contracorrente reversa: Desconecta os painéis fotovoltaicos para
prevenir perda de carga das baterias nos médulos solares durante a noite ou dias
muito nublado ou com baixa insolagao.

Controle de descarga: desligamento da saida para evitar descarga das baterias
abaixo de valores seguros recomendados pelos fabricantes.

Monitoramentos do Sistema: Medidores digitais ou analégicos, LEDs
indicadores ou alarmes de adverténcia, como seguranca do sistema.

Protecdo contra sobre corrente: Através de fusiveis ou disjuntores.
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Op¢oes de Montagem: Montagens embutidas, montagens em paredes, e
sistema de proteg¢do para uso interno ou externo.

Controle de carga secundarias: Controle automatico de cargas secundarias, ou
controle de lampadas, bombas d’agua ou outras cargas como temporizadores ou
chaveamentos.

Compensagao de temperatura: Necessarios quando as baterias sao instaladas
em uma drea ndo climatizada. A tensdo de carga é ajustada em funcdo da
temperatura ambiente.

PWM - Pulse Width Modulation: Método de carga muito eficiente, que mantem
a bateria em sua carga mdaxima e minimiza a sulfatacdo da bateria, por meio de
pulsos de tensdo de alta frequéncia.

MPPT — Maximun Power Point Tracker: Moderno sistema de carga, projetado
para extrair a maxima energia possivel de um maodulo solar, através da alteragao
da tensdo de operacdo para maximizar a poténcia de saida.

7.2.4. ETAPAS DO PROCESSO DE CARGA DAS BATERIAS

Os processos de carga descritos abaixo estdo todos sob gerenciamento de um
controlador de carga fotovoltaico conforme descrito no capitulo anterior, os passos
utilizados para carga das baterias chumbo acidas em aplicacdo fotovoltaico sdo

nomeados como:
7.2.4.1. CARGA PRINCIPAL

A carga principal é usada para carregar a bateria até um nivel de tensdo de inicio

de gaseificagao, tendo como limite de tensdo 14,70V a 259C.

7.2.4.2. CARGA DE EQUALIZAGAO PERIODICA

A carga de equalizacgdo, é utilizada para equalizar a capacidade dos elementos da
bateria, muito importante para melhorar a vida da mesma, requer um controlador de
carga especial que possibilite os ajustes de tensdo a intervalos predeterminados, deve-
se utilizar a tensdo entre 15,4V a 15,6V para um periodo de tempo de 3h, a cada 28 dias,
condicdo esta que realizara uma equalizacdo das tensdes e densidade dos elementos da

bateria.

7.2.4.3. CARGA DE FLUTUAGAO
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A Carga de Flutuacdo é usada para manter a plena capacidade em uma bateria
gue ja estd totalmente carregada, porém encontra-se em standby até sua atuacao.

Utiliza-se a tensdo ajustada para 13,6 a 13,8V.

A bateria ndo é muito sensivel ao ataque criado pela carga principal, exceto para
0 aumento da temperatura. E preferivel ndo iniciar a carga de uma bateria quando esta
apresentar a temperatura superior a 50°C, devendo ser necessario resfriar a bateria.

Ao controlar o processo de carga de acordo com a tensdo total do conjunto de
baterias, entende-se que as baterias individuais tém a mesma tensdo, caso contrario
alguns elementos podem ndo estar no mesmo estado de carga. Por conseguinte, é
importante verificar-se a tensdo de cada bateria regularmente.

Subcarga ou carga incompleta podem resultar na sulfatacdo de alguns elementos
da bateria. Neste caso, uma carga de equalizacdo pode restaurar a capacidade de carga
insuficiente.

A bateria é extremamente sensivel para alta tensdo, o que provocara o processo
de corrosdo das placas positivas, o qual ndo deve ser mantido na maior tensdo de carga

por periodos prolongados.

8. PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

A bateria Chumbo-Acido consiste em 6 de elementos interligados eletricamente
em série. A constituicdo bdasica dos elementos sdo os eletrodos positivos e negativos
imersos em uma solucdo aquosa de acido sulfurico que chamamos de eletrélito.

Os eletrodos sdo estruturas de chumbo com a finalidade de fornecer resisténcia
mecanica e condutividade a corrente elétrica. Os eletrodos contém os materiais ativos,
gue sdo os responsaveis pelo armazenamento da energia quimica nas placas que ira se
transformar em energia elétrica para os consumidores. A seguir mostramos a

composicao dos materiais ativos nos estados, carregado e descarregado:
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CONDIGAO DE MATERIAL ATIVO
CARGA Eletrodo Positivo Eletrélito Eletrodo Negativo
carr d Dioxido de Chumbo Solugéo de Acido Sulfirico Chumbo Esponjoso
arregada (PbO2) s &
Descarregada Sulfato de Chumbo Agua Sulfato de Chumbo
9 (PbS0O4) (H20) (PbSO4)

g MOUra

Tabela 05 - Reagdo Quimica Classica — Teoria da Dupla Sulfatagdo

8.1. REACOES QUIMICAS ENVOLVIDAS:

O funcionamento de um Acumulador Chumbo-Acido baseia-se em reac¢des quase

gue completamente reversiveis.

8.1.1. REAGAO | - FUNCIONAMENTO CLASSICO

DESCA
PbOz +Pb + 2H2$04 z PbSO4 + PbSO4 + ZHzO
CARGA
Placa (+) Placa(-) Eletrdlito Placa(+) Placa(-) Eletrdlito

De maneira geral, o éxido de chumbo das placas positivas e o chumbo poroso
das placas negativas reagem com o acido sulfurico presente no eletrélito e
gradualmente se transformam em sulfato de chumbo. Durante este processo a
concentragao de acido sulfurico diminui. Por outro lado, quando a bateria é carregada,
os materiais ativos positivo e negativo, que se transformaram em sulfato de chumbo,
gradualmente se revertem para diéxido de chumbo e chumbo poroso, respectivamente,
liberando o acido sulfurico absorvido nos materiais ativos. Durante este processo, a
concentracdo de acido sulfurico aumenta, conforme mostrado na figura 08.

A medida que o processo de carga da bateria se aproxima de seu estégio final, a
corrente de carga é consumida somente pela decomposi¢ao eletrolitica da dgua do
eletrélito, resultando na geracdo de oxigénio a partir das placas positivas e hidrogénio a

partir das placas negativas. O gds gerado saira da bateria livremente, e arrastara
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particulas de liquido, o que provoca adicionalmente uma diminuicdo no nivel de
eletrélito.
Nos procedimentos de carga e de descarga ocorrem variacdes qualitativas nos

materiais ativos, as quais representamos esquematicamente nas figuras abaixo:

Pb

Min
PbSO4
Max.

Elemento Carregado Elemento Descarregado

Fig. 08 - Variac6es Qualitativas dos materiais ativos das placas positivas (+) e (-)

Se considerarmos isoladamente as placas positivas e as placas negativas, durante
os processos de carga e descarga teremos as seguintes reagdes eletroquimicas

ocorrendo:

8.1.2. REAGAO Il - PLACAS POSITIVAS
D

—
PbO; + SO4=4H" + 2e “— PbSO, + 2H,0
C

8.1.3. REAGAO Ill - PLACAS NEGATIVAS

—
Pb + SO, < C PbSO; + 2e

8.1.3.1. CONCLUSAO:

De acordo com a férmula da reacao do eletrodo, observa-se que a descarga
significa liberacao de elétrons no eletrodo negativo e consumo de elétrons no eletrodo
positivo. Estes elétrons representam a corrente de descarga no circuito de descarga

externo conectado ao elemento.
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Durante a descarga ions de sulfato sdo obtidos do acido e formam o sulfato de
chumbo em ambos os eletrodos. No eletrodo positivo é formada dgua, que é transferida
para o eletrdlito.

Ambas as transferéncias de ions para as placas e a formacao de agua contribuem
para uma diminuicdo da densidade do acido durante o processo de descarga.

Durante o processo de carga o acido sulfurico é liberado dos eletrodos. Desta
forma a densidade do acido aumenta durante a recarga.

Durante a ultima fase do processo de carga os gases hidrogénio e oxigénio sao

liberados pelos eletrodos, devido a decomposicao de dgua.

9. CARACTERISTICAS DE VIDA UTIL

9.1. USO EM APLICAGOES ONDE A BATERIA SOFRA CONSTANTES CICLOS DE
CARGA/DESCARGA

A figura abaixo mostra a relacdo entre nimero de ciclos, carga e descarga e a
profundidade de descarga que uma bateria pode ser submetida ao longo de sua vida
util. Existem outros fatores como temperatura de operacdo e método de carga que

também colaboram para os resultados em uso ciclico.

9.1.1. CICLO DE VIDA X PROFUNDIDADE DE DESCARGA

1300

1000

Mimera de ddos

100

1% 20% 25% 330% 35% 40% 45% 0% 55% G0% 6% T0% 75% B0
Profundidade de descarga (D00

Faixa ideal de operacan.

FIG.09- Caracteristica de Vida em Ciclos a 25°C
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9.2. TENSAO EM CIRCUITO ABERTO (OCV) X CAPACIDADE
A figura a seguir mostra a relacdo entre a tensdo de circuito aberto (OCV) e a
porcentagem de capacidade remanescente. Esse dado é importante na determinacdo
das condicoes da bateria em circuito aberto principalmente quando se encontra

armazenada.

Variacdo do estado de carga em funcao da tensdo de circuito aberto

120%
100%

80%

Estado de carga (%)
[=x]
[=]
ps

40%

11,8 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 132

Tensdo de circuito aberto (V)

FIG.10 - Caracteristica de OCV x Capacidade

9.3. TENSAO EM FUNCAO DA PROFUNDIDADE DE DESCARGA

Tensao da bateria em funcao da profundidade de descarga

12.9
12.7
12.5
12.3
12.1
11.9
11.7
11.5
11.3
11.1
10.9
10.7
105
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Profundidade de descarga (%)

Tensao da bateria (V)

FIG.11 - Tensao por monobloco em fungao da profundidade de descarga
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10. INSTALAGAO, ARMAZENAMENTO E MANUTENGAO

10.1. INFORMAGCOES PARA INSTALACAO

10.1.1. AMBIENTE DE INSTALAGAO DAS BATERIAS

a)

b)

d)

)

g)

h)

0 manual técnico pode ser alterado sem aviso prévio. Confira se esta € a (ltima versao entrando em contado pelo e-mail: moura.estacionaria@grupomoura.com

As caracteristicas do ambiente de instalacdo das baterias sdo de extrema
importancia para determinar a vida e desempenho das baterias. O ideal é termos
uma drea seca, limpa, abrigada de raios solares. A temperatura ambiente

recomendada é de 25°C.

Operagao abaixo da temperatura de referéncia resultard em redug¢do no
desempenho da bateria. Essa caracteristica do ambiente de operagdo exigira o
superdimensionamento das baterias para compensar os efeitos negativos da

temperatura.

Operagdes em temperaturas acima de 252C resultardo em reduc¢do da vida util
das baterias. O aumento de 102C na temperatura do eletrélito dos elementos,

acima da referéncia de 259C, reduzira sua vida util em 25%.

As baterias Moura Solar sdo adequadas para operar em ambientes onde a
temperatura de operagao possa variar entre -10 a 65°C e umidade relativa média

de 80%.

Manter a temperatura uniforme entre as baterias sdo muito importantes para
obtencdo de sua maxima vida projetada. A diferenca entre a maxima e a minima
temperatura das baterias do banco ndo deve ser superior a 32C. Uma variagao
excessiva de temperatura resultard em desequaliza¢do, o que reduzird a vida util

do banco.

Fontes de calor como janelas e incidéncia de raios solares irdo causar variacGes
de temperatura nos elementos. Recomendamos fazer o posicionamento
adequado do banco de baterias de modo a se evitar a sua proximidade com fontes

de calor.

Os terminais positivo e negativo das baterias devem ser arranjados de modo a

facilitar sua interligagdo com os terminais do equipamento de energia.

Os equipamentos de ventilagdo, se for o caso, deverdo estar disponiveis,

instalados e funcionando adequadamente.
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10.1.2. VENTILAGAO

a)

b)

c)

Uma ventilagao adequada requer o atendimento na integra do item Ambiente de
Instalagao das Baterias acima citado. As baterias chumbo-acidas liberam gases
durante a operacdo, por essa razao devem ser instaladas em salas exclusivas e

especiais, separadas dos equipamentos.

Uma ventilagdo adequada para as baterias da série Moura Solar é muito

importante, pelas seguintes razdes:
e Minimizar as variagdes de temperatura nos elementos da bateria.
e Evitar a concentragao de hidrogénio, que é potencialmente explosivo.

Com as baterias montadas em estantes, é recomendavel que se tenha uma
circulagdo adequada de ar para evitar diferencas de temperatura entre as
baterias. Se o ambiente for projetado inadequadamente, podera haver uma
diferenca de temperatura maior que 3°C entre o assoalho e o teto, se essa
diferenca incidir sobre a bateria, sera necessario realizar constantes cargas de
equalizacdo. Essas diferencas de temperaturas causarao redugao de vida util da

bateria.

CUIDADO: Combinados os gases hidrogénio e oxigénio torna-se uma mistura explosiva.

Recomendamos ndo instalar baterias em compartimentos sem ventilagdo. Uma ventilagdo

adequada é capaz de remover e fazer a troca dos gases no interior do ambiente.

Para o cdlculo da ventilacdo, a corrente que serd tomada como referéncia é o parametro

mais critico a ser considerado, pois, segundo a primeira lei de Faraday, durante a

eletrdlise a massa de substancia liberada em qualquer um dos eletrodos, assim como a

massa de substdncia decomposta, é diretamente proporcional a quantidade de

eletricidade que passa pela solugdo.

Salas, gabinetes ou bastidores que contém baterias devem possuir ventilagdo, segundo

ataxa volumétrica de renovacédo do ar Q (fluxo do ar de ventilagdo, em m3/h), conforme

a equacgao:

Q=v.q.s.n.I (eml/h)
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Nota 1: A mistura pode se tornar explosiva se a propor¢do de hidrogénio, em volume, na

mistura for igual ou maior que 3,8% (=4%).

Onde:

V = Fator de diluicdo = % = 24 (especifica a quantidade de ar, com relagdo a
guantidade de hidrogénio, sem que o limite de explosividade da mistura ar-hidrogénio
seja excedido).

q =0,42 x 10 m3/Ah); volume de hidrogénio em litros, referenciado a 0oC e 1,013 bar,
gue evolui por cada elemento por cada ampere por hora=0,42 1.

Nota: para 250C, o valor de “q” deve ser multiplicado por um fator igual a 1,095.

s = fator de seguranga = 5.

n = quantidade de elementos.

lgss = corrente que produz gés, em mA/Ah da capacidade nominal, para as correntes de
flutuacdo (lfu) ou de equalizagdo (leg). As correntes lau: € leq S30 considerados para a

bateria em estado de plena carga.

Considerando que: v x q x s = 0,05 m3/Ah, a férmula da ventilac3o fica:
Q=0,05 x n = lgas X Co x 103 (m3/h).

A corrente lgas, que sera a efetivamente responsdvel pela emissao de gas, tem a seguinte

férmula:
Igas = Iflut ( ou qu) X ng fs (mA/Ah)-

Onde;

C» = Capacidade nominal da bateria em regime de 10h.

f; = fator de emissdo de gas, porcdo da corrente que sera responsavel pela emissao de
hidrogénio.

fs = Fator de seguranca, fator que leva em consideracdo possiveis elementos com defeito
(até 10% do total) e o envelhecimento da bateria.

Para baterias chumbo-acidas com baixo antimonio (Sb<3%), os valores, sdo:
fe=1/f;=5/lax=1; ficando fgs =5 =»na flutuacdo.

fe=1lef,=5,ele=4; ficando fgs = 20 =» na equalizagdo.

Nota 2: Os valores das correntes de equalizacdo e de flutuagdo aumentam com a temperatura.

As consequéncias disto, até 40°C, jd estdo embutidas nos valores acima.

Nota 3: Se se quiser dar uma carga com correntes maiores que as utilizadas para o projeto do

sistema de ventilagdo, a ventilagdo da sala deve ser intensificada durante o periodo de carga,
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desde seu inicio, até uma hora apds o término. Neste caso se deve levar em considera¢éo na
formula a corrente utilizada durante a carga. Considerando isto, para a ventilagdo podem ser

usados, por exemplo, ventiladores portdteis.
10.1.3. GASEIFICAGAO

O volume de gases (Hidrogénio e Oxigénio) gerado por elemento pode ser
calculado aplicando-se a seguinte equagao:

V =0,63 (L/Ah) x n x I(A/Ah) x C1o
Onde:
V = Volume total dos gases (litros/hora)
n = Numero de células
| = Corrente de flutuacdo (A) dividida pela capacidade nominal (Ah)
Ci0 = Capacidade nominal no regime de 10 horas.

Esta equacdo é aplicada para qualquer capacidade, isto porque, a corrente de
flutuacdo é diretamente relacionada com o tipo da bateria, tensdo de flutuacdo e
capacidade.

Por exemplo:

O volume de gases gerado diariamente por uma bateria 12MS234
(200Ah/10h/1,75Vpe) com tensdo de flutuacdo de 13,8V e corrente de flutuagdo de
2mA/Ah a 25°C:

V = 0,63 (L/Ah) x 6 x 0,002 (A/Ah) x 200

V=1,51L/h
V =1,51L/h x 24h/dia
V =36L/dia

Portanto o local de instalagao deve permitir a renovagdo de ar a fim de prevenir
a possibilidade de aciumulo de gases hidrogénio e oxigénio limitando-o em 2,0% do
volume total da area da sala.

Niveis superiores a 3,8% de concentracdo de gases no ambiente o torna
potencialmente explosivo. Entdo cuidados especiais devem ser tomados quanto a
ventilagao e sistema de exaustdo da sala onde estao instaladas as baterias.

10.1.4. INSTALAGAO DAS BATERIAS

10.1.4.1. RECOMENDAGOES SOBRE RECEBIMENTO E EMBALAGEM

As baterias sdo embaladas em paletes com dimensdes de acordo com
especificacdo do cliente e sdo protegidos com plastico transparente e amarragdao com
fita de nylon resistente a vibracdo e tracdo (Figura 12).
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Ao retirar as baterias do palete assegurar que permanecam com os polos
voltados para cima. Utilizar exclusivamente as alcas das Baterias Moura Solar para
transporta-las. As alcas sdo os itens que facilitam e permitem o manuseio seguro da
bateria. As Baterias Moura Solar ndo devem ser arrastadas, jogadas ou inclinadas
durante seu transporte (Figura 13).

FIG.12 - Embalagem dos paletes

< >R 5 < <

o

FIG.13 - Forma de manusear a bateria Moura Solar

10.1.4.3. RECOMENDAGCOES SOBRE MONTAGEM DA ESTANTE
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Montar e nivelar as estantes em conformidade com as instrucdes do manual de

montagem.

e Verificar todos os ajustes, fixacbes mecanicas e isolamentos elétricos
antes da instalagdo das baterias. Testar e corrigir:

e Estabilidade Mecanica: Verificar se a estante estd apoiada e estavel o
suficiente para suportar sem riscos o peso do conjunto de baterias.

e Resisténcia do Piso: Verificar a capacidade de carga do piso e da estante
para comportar todos os componentes envolvidos na instalacdo, além
das baterias. Garantir que o piso e a estante estejam devidamente
limpos, secos e nivelados antes de iniciar a instalagao das baterias.

e Isolamento Elétrico: Verificar se as orientacdes do fabricante especificam
sobre essas condicOes de seguranca e segui-las.

e Ventilacdo: Verificar se o local é adequadamente ventilado (ventilacdo
natural ou forcada) e se as condicoes de instalacdo especificadas nos

componentes dos circuitos estao sendo respeitadas.

Montagem estante e gabinete

A montagem das estantes/gabinetes deve ser realizada em conformidade com os
desenhos que acompanham o fornecimento das baterias. O nivelamento da
estante/gabinete deve ser verificado e qualquer anomalia deve ser providenciado os

ajustes necessarios.
10.1.4.4. RECOMENDAGOES SOBRE INSTALAGCAO DAS BATERIAS

Antes de interligar as baterias, leia atentamente as recomendagdes:

e Prevencdo de Acidentes: Atentar para o risco de acidentes elétricos
durante o manuseio e a instalacdao. As Baterias Moura Solar sao
fornecidas energizadas. Evite qualquer contato acidental ou fechamento
de curto entre os terminais da bateria. Acidentes envolvendo contatos
elétricos entre os polos positivo e negativo podem provocar

gueimaduras, incéndios ou mesmo explosdes.

34

0 manual técnico pode ser alterado sem aviso prévio. Confira se esta € a (ltima versao entrando em contado pelo e-mail: moura.estacionaria@grupomoura.com




MANUAL TECNICO

Medir a tensao entre os polos da bateria. Caso a tensdo seja menor ou
igual a 12,20 Volts, utilize uma Carga de Equalizacdo Preventiva para que
as baterias retornem ao seu estado de plena carga. A tensdo do banco de
baterias ndo deve ser menor que n x 12,20V, sendo n o numero de
baterias em série.

As superficies de contato deverdo estar limpas antes que as conexdes
sejam instaladas. Caso contrario, utilizar uma escova com cerdas de
bronze, tendo cuidado para ndo remover a cobertura de chumbo dos
polos. Pode ser utilizada também uma esponja de arear 3M Scotch Brite®
ou uma la de aco n° 00.

Apbs a limpeza, pulverizar uma camada fina do protetor de polos Wurth
(cédigo 0890 104) ou graxa antioxidante (recomendamos a Ante-Rust
Proof da Texaco, Protenox, NCP-2 ou similares). Aplicar o protetor ou a
graxa apenas apos a instalacdo dos cabos.

Apertar os terminais da conexdo elétrica nos polos das baterias seguindo
rigorosamente o torque recomendado.

Realizar a fixagcdo das conexdes manualmente, preferencialmente usando
um torquimetro. Evitar ferramentas de tracdo elétrica ou pneumatica
que possam introduzir riscos de deformagao dos polos. Elas podem impor
esforcos maiores que o maximo especificado ou deixar as conexdes
folgadas, provocando acidentes, perdas com aquecimentos ou danos
irreversiveis ao sistema.

Garantir o minimo de ventilagdo necessaria no ambiente de instalagao,
ou a utilizagdo do kit de canalizacdo de gases.

Assegurar que as Baterias Moura Solar estejam dispostas com os polos
voltados para cima durante o transporte, o armazenamento e a
instalacdo (figura 14).

A interligacdo entre as baterias e o cabo deve ser realizada seguindo a
ordem de pecas, conforme figura 15 a seguir, de acordo com o modelo

da bateria:

Atencado: Nunca deixe arruelas entre os pdlos das baterias e os terminais dos cabos

de conexdo.
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FIG.14 - Forma de manusear a bateria Moura Solar

Porca
Armuela de pressao

Arruela lisa

interligacao

FIG.15 - Correta fixagdo da interligagao

10.1.4.5. INTERCONEXAO DAS BATERIAS

Ligacdes em série
Verificar e orientar a sequéncia de conexdao dos monoblocos, do positivo do

primeiro monobloco para o negativo do seguinte e assim por diante.

Fazer o ajuste correto da tensdo de carga por bateria, dividindo a tensao total de

saida pelo nimero de monoblocos associados em série.

Ligacdes em paralelo
Para ligacbes em paralelo, é necessario garantir que as conexdes entre o sistema

de carga e as baterias tenham valores muito préximos de resisténcia elétrica. Para
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atender a este critério, os cabos de interligacdo devem ter o mesmo comprimento e o

mesmo diametro. A ligacdo entre o retificador e os cabos dos paralelos deve ser feita

através de um barramento de cobre. O comprimento do barramento e a distancia entre

os furos do barramento devem ser projetados de tal maneira que o valor da resisténcia

de cada circuito seja igual (com uma variacdo maxima de 5%). O nUmero maximo de

circuitos em paralelo ndo deve exceder 6 conexdes.

Torque recomendado nas conexdes

Modelo | Conexdes | Torque

12MS32 M6 6N.m
12MS38 M6 6N.m
12MS48A M6 6N.m
12MS58 M6 6N.m
12MS64A M6 6N.m
12MS68 M6 6N.m
12MS74 M6 6N.m
12MS85 M8 10N.m
12MS111 M8 10N.m
12MS162 M8 10N.m
12MS186 M8 10N.m
12MS234 M8 10N.m

10.2. ARMAZENAGEM DAS BATERIAS

Se as baterias Moura Solar ndo forem instaladas na ocasido do recebimento,
recomenda-se que sejam armazenadas a plena carga, em local coberto, protegidas dos

raios solares, com temperatura maxima de 40°C.

As baterias devem ser dispostas no local de armazenamento de tal forma que nao
sofram danos superficiais ou irregularidades que venham afetar posteriormente seu

desempenho.

A rotatividade do estoque deve ser tal que as primeiras baterias que entram sejam

as primeiras a sair.
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O estoque de baterias por periodos longos pode provocar corrosao espontanea da
grade positiva e sulfatacdo das placas, impossibilitando a recarga da bateria e causando

sua morte prematura.

Recomenda-se que a bateria seja armazenada por um periodo maximo de 270 dias
a partir da data de fabricacdo. Durante esse periodo, sdo permitidas recargas que devem

ser executadas a cada 120 dias de armazenamento.

Considerar a bateria descarregada se a tensdo entre seus polos for menor ou igual
a 12,30 Volts. Nesses casos, utilize uma Carga de Equalizacdo Preventiva para que as

baterias retornem ao seu estado de plena carga.

O ndo cumprimento dessas observacdes pode afetar a capacidade e a vida util das

baterias.

10.3. OPERAGAO E MANUTENGAO DAS BATERIAS

10.3.1. CARGA

10.3.1.1. ASPECTOS GERAIS

Durante o processo de descarga é normal a formacao de cristais de sulfato de chumbo
no material ativo das placas positivas e negativas. Quando a bateria esta descarregada os cristais
de sulfato de chumbo sdo alimentados pelo eletrdlito e tendem a crescer, formando um filme
isolante e aumentando a resisténcia interna dos elementos. Este aumento da resisténcia interna
pode inibir totalmente a reacdo quimica de carga, tornando o processo de Sulfatacdo
irreversivel. Recomendamos que apds uma descarga, as baterias sejam recarregadas
imediatamente, caso nao seja possivel, informamos que ndo poderdo permanecer sem receber

a recarga por tempo superior a 10 horas apds o término da descarga.

10.3.2. AVALIAGAO DA CAPACIDADE

Recomenda-se o seguinte procedimento para avaliacdo da capacidade da

bateria:

a) A bateria devera estar em estado de plena carga. Para isso, é necessario a
realizacdo do processo de recarga com as seguintes caracteristicas: tensao

de 14,4V, por 24h, com corrente limitada a 5xl20.
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b) A capacidade que se deseja observar (C3, C10 ou C20) terd o regime de

descarga determinado através da tabela de capacidades nominais por
modelo;

c) Registrar os valores de tensdo, corrente constante e temperatura ambiente
durante a descarga;

d) A descarga deverd ser encerrada quando qualquer dos elementos atingir a
tensao final de 10,5V.

e) A capacidade nominal da bateria é determinada na temperatura de 25°C.
Caso a temperatura média sob a qual a bateria realizou o ensaio de
capacidade tenha sido diferente de 25°C, a correcdo do Ah descarregado
deve ser realizada através da férmula apresentada no item 6.1 (Efeito da

temperatura na capacidade) deste manual.

10.3.3. MANUTENGAO

10.3.3.1. FREQUENCIA

As baterias estaciondrias Moura Solar sdo livres de manuten¢do, mas a
integracdo com as instalacOes deve receber alguns cuidados para garantir a seguranca,

a continuidade e o correto funcionamento nos sistemas.

A frequéncia das manutengdes na instalacdo deve ser especificada pelo

responsavel técnico, tendo como critério alguns aspectos:

= O grau de seguranca da aplicacdo exigido (criticidade da missdo do
sistema alimentado). Quanto mais critica a missdo do sistema, menor
deve ser o intervalo entre as manutengdes.

= A qualidade do servico de fornecimento de energia local. Quanto menor
for o MTBF (tempo médio entre falhas), menor deve ser o intervalo entre
as manutengdes.

= A guantidade de subsistemas integrados. A relacdo especifica entre as
capacidades de cada unidade, a complexidade, a poténcia e a autonomia

requerida pela carga.
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10.3.3.2. PROCESSOS E CONTROLES

Estabelecer rotina periddica, procedimentos formais, seguros, com protocolos
precisos e registros de controle para cada operacdo. Os protocolos devem atender a
critérios de rastreabilidade e alerta imediato nos casos em que os limites de controle

forem atingidos.

Rotinas de seguranca

Inspecionar e desobstruir as saidas de ventilacdo e de circulacdo de gases do
sistema. Essa verificacdo deve fazer parte do protocolo de seguranca,
independentemente da periodicidade e do tipo de acumulador. O seu objetivo é o de
assegurar que os fluxos de ventilacdo dos armarios estejam continuamente limpos e

desobstruidos.

Mesmo considerando que as baterias Moura Solar liberam uma quantidade
insignificante de gases ao longo de toda a sua vida e que eles se dispersam rapidamente

na atmosfera, o protocolo de seguranca sobre ventilacdo deve ser rigoroso.

Rotinas de inspecdo visual

Inspecionar os monoblocos, identificar eventual presenca de contaminagdes
externas, acumulo de impurezas, rupturas, agressoes, folgas, corrosdes nos terminais,

suportes e bandejas metdlicas.

Na presenga de impurezas, isolar eletricamente o conjunto ou o monobloco e
limpar a regido com um tecido sintético embebido em solugdo de bicarbonato de sddio.

N3ao utilizar solventes ou abrasivos para limpar os monoblocos.

Caso seja detectada a ocorréncia de oxidagdes nos polos, desligar a alimentagao
e a carga, desconectar o cabo elétrico e, em seguida, limpar a drea afetada com uma
escova com cerdas de bronze, tendo cuidado para ndao remover a cobertura de chumbo
dos polos. Pode ser utilizada também uma esponja de arear 3M Scotch Brite® ou uma la

de aco n200.

Em caso da ocorréncia de oxidagdes nos terminais dos cabos, estes devem ser
reparados e suas terminacdes trocadas o mais rapido possivel. O uso de terminais
oxidados pode gerar centelhas e danos tanto as baterias quanto aos equipamentos

eletronicos.
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Apds a limpeza, reinstalar as conexdes, apertar novamente e, em seguida,

pulverizar uma camada fina do protetor de polos Wurth (cédigo 0890 104) ou similar

nas superficies. Aplicar o protetor apenas apds a instalacdo dos cabos.

Limpar quaisquer outros residuos depositados nos polos, entre eles ou na
conexdao. O procedimento evitard eventuais fugas de corrente, perdas elétricas,
aquecimento localizado, oxidacdo nas superficies e até mesmo o derretimento dos

polos.

Rotinas de inspecdo elétrica

A seguir, sugere-se uma rotina de inspecdo elétrica:
Mensalmente

Medir e registrar a tensao da série de baterias. Se necessario, ajustar a tensdo de
flutuacdo e carga para o valor correto (consultar item 7 — Caracteristicas de Carga). Para

ligacOes em paralelos, medir e registrar a tensdo de cada série de baterias.
Semestralmente

Medir e registrar a tensao da série de baterias. Se necessario, ajustar a tensdo de
flutuacdo para o valor correto. Medir a tensdo individual dos monoblocos. Os
monoblocos devem apresentar uma variagao de tensdao maxima de 2,5% em relagdo a
média.

Acompanhar os registros histéricos, identificar, diagnosticar e corrigir as

evolugdes disfuncionais.

10.3.3.3. INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS

e \oltimetro;

e Torquimetro;

e Escova com cerdas de bronze, esponja de arear ou |13 de aco;
e Protetor de polo;

e Calculadora;

e Ferramentas auxiliares com isolacao elétrica.
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10.3.3.4. RECOMENDAGCOES DE SEGURANCA OPERACIONAL

e Capacitar, reciclar e avaliar os técnicos para os servicos de manutencao
de baterias.

e Retirar anéis, reldgios de pulso, corddes e colares metdlicos antes de
iniciar a instalagdo e/ou manutencao.

e Utilizar equipamentos de protecdo individual (6culos de protecdo e luvas)
adequados para o manuseio de baterias.

e Nao fumar nem produzir centelha nas proximidades de bancos de
baterias.

e Desligar a fonte de alimentacdo ou da carga de consumo, abrindo o
disjuntor, retirando o fusivel ou abrindo o circuito de maneira segura,
como forma de evitar arcos ou centelhas nas proximidades das baterias.

Sé depois remover, substituir ou instalar conexées nas baterias.

11. DIMENSIONAMENTO — PRINCIPAIS CARACTERISTICAS ELETRICAS DAS BATERIAS

11.1. TENSAO NOMINAL (VN)

As tensdes VDC normalmente utilizadas sdo: - 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc.

11.2. TENSAO MAXIMA DO EQUIPAMENTO (VMAX)

Este valor de tensdo este associado aos equipamentos que serdo ligados na saida da
bateria e, normalmente, é de 10% acima da tensdo nominal (110% Vn). Entretanto, também
sdo encontrados valores de 5% (105% Vn) e 20% (120% Vn).

11.3. TENSAO MINIMA DO EQUIPAMENTO (VMIN)

Este valor de tensdo também esta associado aos equipamentos que serdo ligados na
saida da bateria e é de 10% abaixo da tensdo nominal (90% Vn), porém, também sdo

encontrados valores de 5% (95% Vn) e 20% (80% Vn).

11.4. TENSAO DE FLUTUACAO (VFLUT)

A bateria normalmente trabalha na maior parte do tempo em flutuacdo, entrando em
descarga apenas quando cessa a tensdo na entrada do retificador. Assim, a tensdo na saida do
retificador deve ficar acima deste valor. Para baterias chumbo-acidas, este valor fica na faixa de

13,6V a 13,8V, mas o valor mais comum é de 13,6V a 25°C.
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11.5. TENSAO DE CARGA PRINCIPAL FOTOVOLTAICO (VPR)

Em aplicagdo fotovoltaica, a bateria normalmente trabalha ciclando a maior parte do
tempo em carga principal durante o dia, recebendo energia dos painéis, e posteriormente
entrando em descarga quando cessa o fornecimento de energia dos médulos fotovoltaico.

Assim, a tensdo na saida do controlador de carga fica em 14,7V a 252C, durante a carga principal.
11.6. TENSAO FINAL DE DESCARGA DA BATERIA (VFD)

Uma bateria de acumuladores apds sair da carga vai descarregando lentamente (e
linearmente) e quando a tensdo atinge um ponto de inflexdo na curva de descarga, denominado
tensdo final que, apds ultrapassado, a tensdo cai abruptamente e ndo consegue mais suprir a
carga com energia necessdria, sendo este o valor denominado de tensdo final de descarga.

Os valores de tensado final por elemento para baterias chumbo-acidas variam de 10,5V a
11,7V (valores usuais 10,5V, 10,8V, 11,1V, 11,4V e 11,7V), sendo de 10,5V, um valor tipicamente

adotado para os calculos, para média descarga, e 11,1V para longas descargas.

11.7. TENSAO DE EQUALIZAGCAO OU COMPENSACAO (VEQ)

A carga de equalizagdao ou compensacdo é aplicada nas baterias de forma a restabelecer
a capacidade maxima da bateria. A tensdo de equalizagdo por elemento de baterias chumbo-
acidas Moura Solar é da ordem de 15V a 16V, sendo o valor mais comum 15,6V, por 3h.

Assim, a tensdo total de equalizacdo é o produto do nimero de acumuladores (n) vezes

o valor da tensao de equalizacao (Veq).

11.8. DIMENSIONAMENTO DE BANCO DE BATERIAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
ISOLADOS

O dimensionamento da capacidade dos bancos de baterias deve considerar todas as
varidveis da instalacdo a serem atendidas. E fundamental para esse célculo o conhecimento da

tensdo nominal de alimentacdo, poténcia ativa da instalacdo, periodo de autonomia desejado e

da tensdo final de corte. O espaco disponivel para o acondicionamento do banco de baterias e

sua geometria também sdo varidveis que devem ser consideradas para a escolha dos modelos

gue melhor atenderdo as instalacées.

Poténcia ativa da instalagdo: Poténcia ativa = poténcia aparente x fator de poténcia.
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Esse é primeiro parametro que se deve ter em mente é a poténcia ativa da instalacao
que serd alimentada pelas baterias. E por essa poténcia que o banco de baterias sera
dimensionado.

A partir da poténcia aparente e do fator de poténcia pode-se calcular a poténcia ativa.
Exemplo: para um sistema de 1500 VA e fator de poténcia de 0,8, a poténcia ativa

correspondente serd 1500 VA * 0,8 = 1200 Watts.

11.8.1. DIMENSIONAMENTO DE BANCO DE BATERIAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
ISOLADOS ATRAVES DA POTENCIA

Poténcia necessaria do banco de Baterias = Poténcia total do sistema x 1,25 (Fator de envelhecimento)

0,2 (Divide-se por 0,2 devido a necessidade do banco
ndo ultrapassar descarga maior que 20% didrio
para obter maior vida util projetada.)

Exemplo: Para um sistema de 65 Watts, multiplica-se esse valor por 1,25 (fator de

envelhecimento), entdo temos 65*1,25 = 81,25 Watts.
Dividindo-se esse valor de 81,25 por 0,2 temos, aproximadamente, 406 Watts.

Na tabela abaixo de poténcia constante, verificar na coluna do tempo de autonomia desejada

(neste caso, 10 horas) o modelo de bateria com a poténcia desejada.

N3do encontrando o valor na coluna, deve-se somar a poténcia relacionada a quantidade de
baterias até chegar no valor maior ou igual da poténcia calculada, e seu nimero de baterias

deve ser multiplo do valor da tensdo do sistema.
Exemplo: 4 baterias 12MS111 (4*111 Watts) = 444 Watts.

TABALE DE DESCARGA EM POTENCIA CONSTANTE (W)

Modelo 1,75Vpe (10,5V) — 252C 1'8\’_";;;2'8")
C1 Cc2 c3 C4 c5 C8 C10 || C20 | C24 | C100 | C120 120
12MS32 | 215,00 | 122,00 | 84,80 66,60 | 54,50 | 37,60 | 3150)| 17,80 | 16,70 | 5,40 3,20 0,48
12MS38 218,00 | 130,00 96,50 77,90 66,00 46,60 39,50 23,60 19,50 5,90 4,30 0,57
12MSA48A | 308,00 | 174,00 | 130,00 | 106,00 | 84,70 | 58,30 | 4890 || 27,40 | 2410 | 7,00 4,90 0,72
12MS58 | 341,00 | 199,00 | 147,00 | 119,00 | 101,00 | 71,20 | 60,30 || 36,10 | 29,70 | 9,00 6,60 0,88
12MS64A | 371,69 | 216,91 | 160,23 | 129,71 | 110,09 | 77,61 65,73 39,35 | 32,37 9,81 7,19 0,96
12MS68 | 465,00 | 266,00 | 189,00 | 144,00 | 122,00 | 8510 | 71,60 || 40,40 | 3510 | 10,40 7,30 1,02
12MS74 | 506,85 | 289,94 | 206,01 | 156,96 | 132,98 | 92,75 | 78,04 || 44,04 | 38,26 | 11,34 7,96 1,11
_12MS85 | 484,00 | 290,00 | 214,00 | 173,00 | 147,00 | 104,00 } 8780l 52,50 | 43,20 | 13,10 9,70 1,27
12MS111 | 624,00 | 382,00 | 267,00 | 223,00 | 183,00 | 126,00 | 111,00§| 68,70 | 59,80 | 18,60 | 12,70 1,67
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12MS162 | 880,00 | 516,00 | 378,00 | 310,00 | 258,00 | 181,00 | 154,00 | 92,00 | 74,80 | 23,80 | 17,20 2,43
12MS186 | 1059,0 | 633,00 | 469,00 | 379,00 | 321,00 | 227,00 | 192,00 | 115,00 | 94,20 | 28,20 | 21,20 2,79
12MS234 | 1207,0 | 738,00 | 579,00 | 487,00 | 408,00 | 287,00 | 249,00 | 151,00 | 116,0 | 31,30 | 25,60 3,51
11.8.2. DIMENSIONAMENTO DE BANCO DE BATERIAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
ISOLADOS ATRAVES DA CORRENTE
Exemplo: Suponha que o consumo de uma lampada seja de 5,4 Amperes e que a autonomia
desejada seja de 10 horas diarias.
Multiplica-se 5,4 * 1,25* = 6,75.
Divide-se 6,75 por 0,2** = 33,75 Ampeéres.
*Fator de envelhecimento;
**Divide-se por 0,2 devido a necessidade do banco ndo ultrapassar descarga maior que 20% didrio para
obter maior vida ttil projetada.
Na tabela de correntes de descarga abaixo, verificar na coluna do tempo de autonomia desejada
(neste caso, 10 horas) o modelo de bateria com a corrente desejada.
N3do encontrando o valor na coluna, deve-se somar a corrente relacionada a quantidade de
baterias em paralelo até chegar no valor da corrente calculada ou superior. por serem instaladas
em paralelo, a tensdo do sistema se mantém.
Exemplo: 4 baterias 12MS111 (4 * 9,5 Amperes) = 38 Amperes.
TABALE DE DESCARGA EM CORRENTE CONSTANTE (A)
1,75Vpe (10,5V) — 252C 1,8Vpe (10,8V) -
Modelo 252C
C1 Cc2 Cc3 c4 C5 C8 | C10) C20 | C24 | C100 | C120 120
12MS32 18,40 10,30 7,40 5,90 4,80 3,30 2,70 1,50 1,30 0,33 0,28 0,27
12MS38 20,80 | 12,00 8,50 6,40 5,40 3,90 3,30 1,80 | 1,60 0,40 0,33 0,32
12MS48A | 27,80 | 15,80 11,30 8,90 7,70 5,00 4,10 2,30 | 190 0,50 0,42 0,40
12MS58 33,70 | 19,20 13,70 10,90 8,80 6,10 5,00 2,80 2,40 0,61 0,51 0,47
12MS64A | 36,73 | 20,93 14,93 11,88 9,59 6,65 5,45 3,05 2,62 0,66 0,56 0,53
12MS68 40,20 | 23,10 16,40 12,90 | 10,50 | 6,90 5,70 320 | 2,70 0,69 0,59 0,56
12MS74 43,82 | 25,18 17,88 14,06 11,45 | 7,52 6,21 3,49 2,94 0,75 0,64 0,62
12MS85 45,60 | 26,10 18,70 14,60 | 12,10 | 8,50 7,20 4,00 | 3,50 0,88 0,74 0,71
I]_ZMS]_]_]_ 61,40 | 35,70 | 26,10 20,80 | 17,40 | 11,70 )| 9,50 |I 5,30 | 450 1,16 0,97 0,93
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12MS162 | 7910 | 47,40 | 3450 | 27,50 | 23,10 [ 1590 | 1350 | 750 | 650 | 1,65 | 1,41 1,32
12MS186 | 104,20 | 58,10 | 41,70 | 33,20 | 27,30 | 19,10 | 1600 | 8,80 | 750 | 1,93 | 1,62 1,55
12MS234 | 131,00 | 78,90 | 5560 | 43,50 | 3590 | 24,00 | 2000 | 12,00 | 950 | 242 | 2,04 1,95
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Nota: Uma vez dimensionado o banco com a quantidade de baterias e painéis para atender a

demanda projetada (Ex: 2 lampadas, uma televisdo e uma geladeira) ndo é permitido alterar ou

incluir mais consumidores, pois isso implicard em uma menor autonomia.

12. INFORMAGOES IMPORTANTES

12.1. DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

Em atendimento a publicagcdo do Diario Oficial da Unido, a Resolugdo 401, de 04 de
novembro de 2008 do CONAMA — Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelece os limites
maximos de Cadmio e Mercurio para Pilhas e Baterias comercializadas no territério nacional e
os critérios e padrdes para seu gerenciamento ambientalmente correto, desde a coleta até o
descarte final adequado. A Resolucdo em questdo obriga fabricantes e importadores a
receberem e a tratarem adequadamente as pilhas e baterias, de qualquer tipo e uso, que
contenham em sua composi¢cdo chumbo, cddmio e mercurio, bem como seus compostos, sendo
responsaveis diretos caso esse gerenciamento ndo ocorra, sujeitando-se a partir deste momento
a Lei de Crimes contra o Meio Ambiente.

Devido aos impactos negativos ao meio ambiente e os riscos a saude que podem ser
acarretados pelo descarte indevido de residuos de baterias, a MOURA ampliou os conceitos
relativos aos cuidados com o meio ambiente e tornou pratica diaria a divulgacado de informacdes
e rigor na disciplina do correto descarte e gerenciamento ambiental dos residuos de baterias.

A Moura estimula a reciclagem e realiza diretamente o processo através de logistica
reversa no Brasil, em conformidade com exigéncias brasileiras e internacionais.

De qualquer maneira, os residuos sem destinacdo adequada podem trazer transtornos
ao meio ambiente. Por essa razdo todos os residuos de baterias constituidas de chumbo, cadmio
e seus compostos, destinados ao uso em telecomunicagbes, sistemas ininterruptos de
fornecimento de energia, usinas elétricas, alarme, seguranca, movimentacdo de carga ou

pessoas, partida de motores diesel e uso geral industrial deverdo ter o tratamento adequado.

12.1.1. DESTINAGAO FINAL
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No final de vida util das baterias, o usudrio devera entrar em contato com a Moura para
realizar o recolhimento dos residuos de bateria e passar orientacdes sobre os procedimentos de
destinacao final adequada, conforme resolucao acima. Qualquer procedimento diferente serd

de responsabilidade do cliente.

12.1.2. RISCOS A SAUDE

O contato fisico com as partes internas e os componentes quimicos das baterias

causardo danos a saude humana.

12.1.3. RISCOS AO MEIO AMBIENTE

O destino inadequado pode poluir lengdis freaticos, aguas e o solo.

12.1.4. COMPOSICAO BASICA

Chumbo, acido sulfurico e plastico.

De acordo com o Art.22 desta Resolugao ndo serao permitidas formas inadequadas de
descarte ou destinacdo final de Pilhas e Baterias usadas, de quaisquer tipos ou caracteristicas,
tais como:

e Lancamento a céu aberto, tanto em areas urbanas como rurais ou em aterros ndo

licenciados;
e Queima a céu aberto ou incineragdo em instalacdes e equipamentos nao licenciados;

e Lancamento em corpos d’agua, praias, manguezais, pantanos, terrenos baldios, pecas
ou cacimbas, cavidades subterraneas, em redes de drenagem de aguas pluviais, esgotos,

eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em areas sujeitas a inundacao.

Art.262 O ndao cumprimento das obrigacGes previstas nesta Resolucdo sujeitara os

infratores as penalidades previstas nas Leis em vigor.

13. TERMO DE GARANTIA

13.1 PROPOSITO

Esta politica de garantia aplica-se as baterias chumbo acida Moura Solar MS 12V
fornecidas pela Moura para aplicagées em sistemas de energias renovaveis e tem por objetivo

definir os critérios para o aceite dos chamados em garantia, assisténcia técnica e suporte.
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13.2 COMPROMISSO DE GARANTIA

A garantia das baterias Moura é um compromisso de qualidade do nosso produto com
nossos clientes e cabe integralmente ao Grupo Moura a substituicdo das baterias que

apresentem falhas provenientes da fabricacao.

13.2.1 PERIODO DE GARANTIA

As baterias Moura Solar MS 12V possuem garantia integral de:

e 24 meses (3 Meses de garantia legal + 21 meses de garantia contratual), a partir
da data da nota fiscal de venda da Moura;

e 30 meses a partir da data de fabrica¢do da bateria.
13.2.2 GARANTIA INTEGRAL

A garantia dos acumuladores sera total quando observado através das informacdes
(item 13.2.6) enviadas para a Assisténcia Técnica Moura sejam constatados defeitos de

fabricacao.

Todo o custo da garantia contra os defeitos de fabricacdo ficara por conta do Grupo
Moura, incluindo os gastos e/ou despesas referentes as baterias a serem substituidas, a

embalagem, transporte e deslocamento e estada da sua equipe caso necessario.

13.2.3 COBERTURA E AREA DE ATUAGAO

O presente termo se aplica a todos os eventos de garantia em territério nacional, e, cabe
unicamente ao Grupo Moura a substituicdo de seus produtos, devidamente com as analises

prévias da Assisténcia Técnica.

13.2.4 LIMITAGAO DO ESCOPO DE GARANTIA

A presente garantia ndo abrange o desgaste normal dos produtos e demais
equipamentos que compde o sistema, nem danos decorrentes a operagdo, instalacdo e
aplicacdo indevida, negligente ou em desacordo com as especificacbes do produto e

recomendacdes do Manual da Moura.

Os produtos substituidos ou reparados ndo terdo direito a renovacdo do periodo da

garantia, permanecendo assim com o certificado original referente a primeira venda.

48

0 manual técnico pode ser alterado sem aviso prévio. Confira se esta € a (ltima versao entrando em contado pelo e-mail: moura.estacionaria@grupomoura.com

g MOUra



MANUAL TECNICO

g MOUra

13.2.5 CRITERIOS DE GARANTIA

A garantia das baterias deve ser considerada a partir da data de emissao da Nota Fiscal.
Ao serem verificados problemas com os acumuladores, o cliente devera entrar em contato com
a empresa fornecedora, para que seja direcionado ao setor de Assisténcia Técnica do Grupo
Moura, que dard andamento ao tratamento da reclamacdo com todas as informacdes

devidamente preenchidas no checklist, a fim de ter agilidade e assertividade na procedéncia.

Toda reclamagdo deve ser avaliada pelo departamento técnico, e, caso comprovada a

existéncia de defeitos cobertos pela garantia, a(as) peca(as) sera(do) substituida(as).

Nao sendo possivel a identificagdo de problemas de manufatura no checklist enviado, a
Assisténcia Técnica ira solicitar o apoio da Rede Moura mais préxima para realizagao de testes
e analises e, sendo constatados problemas de fabricagdo a Moura seguird os processos de

substituicdo em garantia.

Caso nao sejam identificados problemas de manufatura, as baterias serdo devolvidas ao

cliente e ele serd responsavel pela coleta e demais despesas relacionadas as mesmas.

13.2.6 PROCESSOS PARA ACIONAR A GARANTIA

Ao serem verificados problemas nos acumuladores, o cliente final deverd acessar o
portal de garantias em um prazo de até 30 dias, através do link ou QR Code abaixo. O
preenchimento é de responsabilidade do cliente e deve ser realizado por completo, com as
informacdes das baterias e demais componentes do sistema, com as devidas medi¢des e dados
solicitados, caso contrdrio a solicitacdo de garantia poderd ser negado e retornada ao cliente

devido a falta de critérios para avaliacdo do corpo técnico.

A nota fiscal de compra, fotos e videos das baterias deverdo ser anexados ao chamado

de garantia, para evidenciar o problema encontrado.

https://www.moura.com/gdpm
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13.2.7 AVALIAGAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DEFEITUOSAS

Toda avaliacdo de garantia deverd ser realizada por equipe técnica Moura ou por
empresas acreditas por ela. O servico de substituicdo das baterias em garantia sera efetuado

por um de nossos representantes credenciados ou diretamente pela fabrica.

A substituicdo das baterias em casos de garantia devera ocorrer entre 40 a 60 dias

dependendo da localizacdo do cliente.

13.2.8 VIDA UTIL

Recomenda-se que a profundidade de descarga (DoD) ndo exceda 30% da capacidade
nominal da bateria em cada ciclo. Conforme demonstrado no gréfico de niumero de ciclos versus
profundidade de descarga (pagina 27), a vida util da bateria estd diretamente relacionada ao
seu padrdo de utilizagdo. Ciclos com altas profundidades de descarga reduzem a durabilidade

do produto.

Para evitar danos por descarga profunda e preservar a integridade das baterias,
recomenda-se manter o regime de descarga dentro dos limites indicados. Além disso,
temperaturas elevadas aceleram o processo de degradacdo eletroquimica, impactando
negativamente a vida util da bateria. Assim, o local de instala¢do deve ser ventilado, protegido
de exposicao direta ao sol e manter temperatura ambiente controlada, conforme especificages

deste Manual técnico.

A recarga completa da bateria deve ser assegurada antes do inicio de um novo ciclo de

descarga, garantindo o equilibrio eletroquimico e o desempenho ideal do sistema.

13.2.9 LIMPEZA E MANUTENGCAO

Para as baterias terem um bom desempenho durante sua utilizacdo, faz-se necessario a
realizacdo de manutencdes e limpezas periddicas em todo o sistema solar em que ela esta ligada,

seguindo todo o processo conforme manual de cada equipamento.

A manutencdo preventiva deve contemplar todos os componentes do sistema,
especialmente os maddulos fotovoltaicos, responsaveis pela recarga das baterias apds a
descarga. A presenca de sujeira ou obstrucdes na superficie dos painéis compromete a eficiéncia
da geragdo, o que pode resultar em ciclos de recarga incompletos e, consequentemente, na

reducdo da vida util das baterias.

Seguindo esses processos evitaremos danos nas placas, baterias e demais componentes

do sistema, garantindo assim a qualidade e autonomia esperada.
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13.3 EXCLUSAO DA GARANTIA

Danos aos produtos resultantes de qualquer uma das seguintes atividades ndo serao

cobertos por esta garantia:

o Danos fisicos ou ambientais decorrentes de movimentacdo inadequada,
instalacdo incorreta ou exposicdo a fatores externos (como quedas, impactos, curtos-
circuitos, alagamentos, entre outros).

. Tempo de armazenamento no cliente superior a 6 meses;

. Armazenamento dos acumuladores de forma irregular ou sem as devidas cargas
de manutengao;

. Baterias fora do periodo de garantia;

. Falta de informagdes com relagdo as baterias e demais componentes do sistema
(chamado incompleto);

o Dimensionamento incorreto do sistema, provocando falhas nas baterias;

. Falhas ou ajustes incorretos nos demais componentes do sistema, como
controladores, inversores e outros equipamentos associados.

. Alteracbes do projeto apds o dimensionamento do sistema (inclusdo de
consumidores);

J Produtos de diferentes modelos, capacidades e tecnologia, instaladas no
mesmo sistema;

. Informacdes inveridicas no checklist para avaliacdo da Assisténcia Técnica.

13.4 LIMITACAO DA GARANTIA

A garantia de 2 anos sera aplicada somente em casos que a bateria seja utilizada em até

30% de capacidade conforme especificagdes deste manual.

A bateria utilizada acima de 30% de sua capacidade, terd sua vida util reduzida e

consequentemente perda da garantia.

OBS: Todos os procedimentos para um correto armazenamento, estdo neste manual técnico. A
Moura intensifica a importancia sobre o correto dimensionamento do sistema, levando em
consideragao que para ter a autonomia desejada, os demais equipamentos que irdo compor o

sistema, deverdo estar adequados conforme projeto, tendo como base o consumo exigido.
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